SLM Innovation aus Edelmetallen,
Kobalt Chrom und
Titanlegierungen

auf ReaLizer SLM Maschinen

Dr. Andreas Redler, ReaLizer GmbH,
Borchen
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ALLOYS & MASTER ALLOYS
POWDER ALLOYS

Schmuck Produktion

Kron Gualty Chose Progdd

Material: Platin

Material : Gold 75K Material: Rotgold




POWDER ALLOYS

ALLOYS & MASTER ALLOYS
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ALLOYS & MASTER ALLOYS

POWDER ALLOYS
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SLM Produktion von Schmuck

sinnvoll

Die Serienproduktion von Goldringen (>5000
Stk. ) wird schon durchgefihrt

Materialdurchsatz pro Monat 5 bis 20 kg Gold

Vorteile sind Volumenersparnis durch
Hohlstrukturen, Herstellung von komplizierten
Gitterstrukturen, hohe Gefligedichte und
damit gute Polierbarkeit.

Schnelle Verfugbarkeit in allen Ringgrof3en
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Produktionsmaschine
RealLizer SLM50




Filter Produktion
Material : CoCr

FIB Imaging = SEM 0= 102 mm Signal A= 582 tag
100 pm* EHT = 500 kY FIB Probe = 30KV 1 A ik On
ge = Noise Reduction = Pixel Avg WApr205 D249

15um Spaltbreite

Realizer SLM-Filterelemente
Material: CoCr




SLM gefertigter Ruckspulfilter




Diffusionssensor mit mikroporoser
SLM Metallstruktur

geschlossene Metallstruktur

geschlossene Metallstruktur mikroporose Metallstruktur FuRabschnitt
(Kopfabschnitt) (Mittelabschnitt (FuBabschnitt)
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\ Laser-pOptikmodul mit
Kapp elektrischer

Kontaktierung/Stromversorgung

Messkammerfenster

L =28 mm, Durchmesser 1.6 mm




Diffusionskantle inkl. Kabelkanale
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Kabelkanale fur Drahtdurchfihrung

FIE iagng = SEM  WD=137 rm Signal &= SE2
20 pm EHT= 500K P8 Prose = 301 08
Mog= 2003 P8 Lock Mags = o - 1B002ms

FIE Imaging Signal A= SE2
200 pm FIB Probe = 30KV:1 nA o
FIE Lock Mags = No Naise Reduction = Pixel Avg 1802015 103844




Mikrowarmetauscher
Forschungszentrum Karlsruhe, Edgar Hansjosten

Kanalquerschnitt
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Gegenstromwarmetauscher

Innenrohri}-

AuBlBenrohr

stromungsleitelement

Stromungsleitelement

SLM gefertigte Stromungselemente sorgen fir einen hocheffizienten
Warmeaustausch von Flussigkeiten im Innenrohr und Auf3enrohr
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Gegenstromwarmetauscher




Gegenstromwarmetauscher




SLM gefertigter Warmetauscher

Beispiel 2: Strémungsfiihrung  (Prinzipdarstellung)

Material : Titan




Produktionsmaschinen

Realizer SLM125 u. SLM300
:
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Weitere SLM Produktionsbautelle

formn

f"’l Frankfurt

Halle 3.1 E31



Vielen Dank fur die
Aufmerksamkeit!
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